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ду: инфузории Paramecium caudatum > бактериальная тест-система «Эколюм» > Ceriodaphnia 
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стало присутствие в водных экстрактах фталатов. Поиск безопасных рецептур необходимо вести в 
направлении оптимального соотношения ПВХ-полимера, пластификатора и термостабилизатора, а 
также замены составляющих композиции на безопасные вещества.
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Введение. Высокомолекулярные соедине-
ния (ВМС), представленные пластмассами, ре-
зинами, синтетическими волокнами, нашли ши-
рокое применение в  быту, промышленности, 
медицине и других сферах жизни. Большинство 
ВМС в процессе использования контактируют 
с  жидкими средами. При этом известно о  воз-
можности миграции вредных веществ, входя-
щих в состав полимерных материалов, в жидкие 
и иные среды [1]. Это не только гигиеническая, 
но и природоохранная проблема. По окончании 
срока эксплуатации изделий из ВМС, они массово 
оказываются на свалках твердых бытовых отхо-
дов, где на них действуют факторы окружающей 
среды, в том числе дождевые и талые снеговые 
воды.

Поливинлхлоридные (ПВХ) пластикаты явля-
ются одними из наиболее востребованных ВМС. 
Имеются сведения об уровне их использования 
свыше 30 млн. т в год [2]. ПВХ пластикаты ис-
пользуются в  качестве изоляционных матери-
алов, защитных оболочек кабелей, химически 
стойких прокладочных или герметизирующих 
материалов, отделочных материалов, а  также 

для изготовления водопроводных труб, детских 
игрушек, тары для пищевых продуктов и других 
значимых для населения изделий. С этих позиций 
поиск наилучших рецептур для изготовления ка-
чественных и безопасных изделий из ПВХ пла-
стикатов, является актуальным научно-практи-
ческим исследованием.

Целью нашей работы стала оценка токсично-
сти поливинилхлоридных пластикатов методами 
биотестирования водных вытяжек из них с ис-
пользованием гидробионтов различной система-
тической принадлежности для установления наи-
более безопасной рецептуры.

ПВХ пластикаты представляют собой термо-
пластичный материал, полученный переработ-
кой поливинилхлоридной композиции, рецептура 
которой может корректироваться в зависимости 
от поставленных задач.

В литературе обсуждаются вопросы токсич-
ности ПВХ пластикатов и  их составляющих. 
В настоящее время остро стоят вопросы выбора 
стабилизаторов, наиболее эффективные из кото-
рых содержат тяжелые металлы, и пластифика-
торов, многие из которых обладают токсичными 
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свойствами и требуют химико-технологической 
доработки; миграция мономера винилхлорида 
на современном этапе исследования проблемы 
не считается фактором риска [3].

Материал и методы исследования. Для иссле-
дования были взяты образцы пластифициро-
ванного поливинилхлорида, приготовленного 
по разным технологическим рецептурам.

Образцы готовились путем поэтапного сме-
шивания семи компонентов  (табл. 1) в лабора-
торных условиях на диссольвере (смешивающее 
устройство). При этом контролировались следу-
ющие параметры: порядок ввода компонентов, 
влажность рабочей зоны, температура смеси, 
время смешивания, условная вязкость получен-
ной пасты.

В итоге исследуемые ПВХ пластикаты прин-
ципиально отличались ПВХ-полимерной осно-
вой и количеством пластификатора ди(2-этил-
гексил)ортофталата  (ДОФ), от  доли которого 
зависит эластичность изделий. Из высокопласти-
фицированного образца (ВПЛ) изготавливают 
мягкие изделия, из среднепластифицированно-
го (СПЛ) – среднежесткие, из низкопластифици-
рованнного (НПЛ) – полужесткие.

Для установления степени токсичности изго-
товленных образцов, их измельчали и готовили 
водные вытяжки. Соотношение твердой и жид-
кой фаз 1:10, что рекомендовано аттестованными 
методиками биотестирования для исследования 
твердых отходов [4-7]. Одновременно модели-
ровали воздействие холодных (20°С) и горячих 

вод  (70°С). В  качестве контроля, а  также экс-
трагирующей жидкости использовали артезиан-
скую воду питьевого качества.

Токсичность вытяжек из измельченных образ-
цов определяли по смертности и изменению пло-
довитости низших ракообразных (Daphnia magna 
Straus и Ceriodaphnia affinis Lilljeborg), а также 
экспресс-методами по хемотаксической реакции 
простейших  (Paramecium caudatum Ehrenberg) 
и  биолюминесценции бактериальной тест-си-
стемы «Эколюм» (Escherichia coli M-17) [4-7]. Для 
оценки безопасности образцов использовалась 
разработанная нами методика оценки изменения 
трофической активности D. magna [8].

Предварительно была установлена чувстви-
тельность используемых тест-объектов к стан-
дартным токсикантам в соответствии с требова-
ниями аттестованных методик.

Обработка результатов проведена стандартны-
ми методами математической статистики с помо-
щью программы Microsoft Excel.

Результаты и  обсуждение. В  экспресс-био-
тестах все образцы оказывали максималь-
ный токсический эффект. В биотесте по P. cau-
datum индексы токсичности  (Т) варьировали 
от 0,95 до 0,98, что соответствовало III группе 
токсичности «высокая степень токсичности». 
Биолюминесценция тест-системы «Эколюм» 
также угнеталась до значений Т 95, что по дан-
ной методике интерпретируется как «образец 
сильно токсичен». Следует отметить, что данные 
методики в качестве тест-функций предполага-

Таблица 1
Состав пластикатов

Наименование компонента Класс 
опасности

Доля компонента в образце, %

Нпл Спл Впл

ПВХ-полимер эмульсионный пастообразующий, К=70* 3 - 62 55

ПВХ-полимер микросуспензионный пастообразующий, К=70* 3 57 - -

ПВХ-полимер суспензионный экстендер 3 10 - -

Пластификатор ди(2-этилгексил)ортофталат (ДОФ) 2 27 34 39

Регулятор вязкости (смесь непредельных углеводородов) 3 2,5 2,5 1,6

Эпоксидированное растительное масло - 1,5 1,2 2,8

Комбинированная смазка (смесь сложноэфирных соединений) - 1 0,5 0,7

Mg-Zn-термостабилизатор - 0,8 0,5 0,6
Неорганические железоокисные пигменты, двуокись титана, 
кромофтали 2 0,2 0,3 0,3

Примечание: * - К – константа Финкентчера, характеризующая молекулярную массу полимера; НПЛ - 
низкопластифицированный образец, СПЛ – среднепластифицированный образец, ВПЛ – высокопластифицированный 
образец.



48

Таблица 2
Характеристики водных вытяжек из пВХ пластикатов, установленные в биотесте на D. magna

Вариант

Наличие острой 
токсичности 

(гибель  
за 96 часов)

плодовитость  
за 24 дня

Гибель взрослых 
особей  

на 24 день, %
БКр**

20 °С 70 °С 20 °С 70 °С 20 °С 70 °С 20 °С 70 °С

Контроль - 13,5±1,5 0 -

НПЛ

100 + + 0 0 - - 4 2

50 + - 0 6,0±5,2 - 100 - -

25 - - 3,5±1,1* 2,6±0,8* 100 36,7 - -

10 - - 9,9±4,0 2,9±1,3* 23,3 10 - -

СПЛ

100 + + 0 0 - - 2 4

50 - + 9,0±0,4* 0 20 - - -

25 - - 7,4±2,5* 5,6±2,2* 3,3 40 - -

10 - - 6,8±1,1* 3,9±2,3* 0 16,7 - -

ВПЛ 100 - - 16,6±3,0 4,8±1,1* 40 90 - -

Примечание: * - отличия достоверны по сравнению с контролем; **БКР - безвредная кратность разбавления.

ют оценку не летальных эффектов, а функцио-
нальных показателей – хемотаксиса и биолюми-
несценции (экспозиция 30 мин.).

Особи C. affinis погибали в исследуемых средах 
в первые сутки опыта. Рачки D. magna оказались 
более устойчивыми и позволили дифференциро-
вать образцы по степени безопасности. Результа-
ты представлены в таблице 2.

Самым безопасным следует признать высоко-
пластифицированный образец. Водная вытяж-
ка из него приготовленная как «холодным», так 
и «горячим» способом не потребовала установле-
ния безвредной кратности разбавления, так как 
в кратковременном эксперименте (96 ч) не ока-
зывала острого токсического действия на даф-
ний. Однако, в  долговременном эксперименте 
образец оказывал хроническое токсическое дей-
ствие прежде всего по критерию гибели взрос-
лых особей. При этом контакт ПВХ пластиката 
с холодной водой не угнетал плодовитости рако-
образных, а с горячей – достоверно снижал пока-
затель почти в 3 раза.

При тестировании низко- и среднепластифи-
цированных образцов установлена их острая 
токсичность. Только при разбавлении исходных 
вытяжек  (100%) в  2–4  раза дафнии выживали 
в течение четырех суток. Сохраняется тенден-
ция увеличения токсичности при воздействии 
на ПВХ пластикат горячей воды. Для низкопла-
стифицированного образца установлена без-
вредная кратность разбавления (БКР) вытяжки 
при 20°С равная 4, а при 70°С – 2, но при анали-

зе способности особей к размножению в данных 
вариантах наблюдается большее снижение пло-
довитости в вытяжке, приготовленной при нагре-
вании.

Анализируя динамику смертности дафний 
на  протяжении 24  дней, можно сделать вывод, 
что низкопластифицированный образец наибо-
лее опасен, так как все рачки погибали в «холод-
ной» вытяжке при её разбавлении в 4 раза, при 
разбавлении в 10 раз смертность также превы-
шала допустимый критерий (рис. 1). В «горячей» 
вытяжке разбавление пробы в 10 раз позволило 
выжить большинству дафний на фоне снижения 
их плодовитости в 4,7 раза.

Контакт высокомолекулярных соединений 
с горячей водой в быту распространен. В то же 
время многие полимеры не  рекомендуется ис-
пользовать для горячих продуктов и жидкостей, 
что указывается производителем. В нашем экс-
перименте, направленном, в  том числе, на  вы-
бор наиболее оптимальных рецептур пластика-
тов, показано, что высокая температура может 
являться фактором увеличения токсичности 
ВМС. Вероятно, это связано с возрастанием ско-
рости физико-химических процессов (диссоциа-
ция, растворение) при повышении температуры 
и, как следствие, миграцией некоторых компо-
нентов в раствор. В работе [9] показано, что горя-
чая вода усиливает миграцию из ПВХ-трубопро-
водов стабилизаторов на основе свинца.

Методом хроматомасс-спектрометрии опре-
делялись вещества, присутствующие в  пробе, 
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рис. 1. Динамика гибели D. magna в водных экстрактах пластикатов. По оси 
абсцисс: день эксперимента. По оси ординат: среднее количество живых дафний 
в тестируемом варианте.
Примечание: «СПЛ-10%» и т.п. означает вид образца и степень разбавления водной 
вытяжки, %.

которые могли вызвать токсичность. Анализ 
проводился на газовом хроматографе-масс-спек-
трометре DSQ. Спектры расшифровывались 
по библиотеке масс-спектрометрических спек-
тров NIST (международный институт стандартов 
и эталонов) [10].

Все пики хроматограмм были проанализирова-
ны. Большинство из них ха-
рактеризовали фазу внутри 
колонки [11]. При анализе 
вытяжек, приготовленных 
при 70°С, были пики, отли-
чающиеся от фазы. Пример 
такого пика для среднепла-
стифицированного образца 
представлен на  рисунке 2, 
время выхода – 15,3 минут.

Данный пик относится 
к  классу фталатов  – дии-
зобутилфталат с  совпаде-
нием по  библиотеке NIST 
95,6%  (синонимы: Phthalic 
acid, diisobutyl ester, Diisobu-
tylester kyseliny ftalove). В со-
ставе композиции, состав-
ленной для приготовления 
ПВХ-пластизолей, источ-
ником данного вещества, 
по  всей видимости, послу-
жил ди(2-этилгексил)орто-
фталат, иначе – пластифи-
катор ДОФ. Он относится 
ко 2-му классу опасности, 
поэтому в небольших кон-
центрациях угнетает живые 
организмы. В ряде исследо-
ваний доказана репродук-
тивная токсичность таких 
пластификаторов [12-14].

Для других образцов бы-
ли получены аналогичные 
результаты. При этом в вы-
тяжках, приготовленных 
при температуре 20°С, фта-
латы не обнаруживались.

Таким образом, не  все 
компоненты ПВХ пласти-
золей после перевода их 
в ПВХ пластикаты посред-
ством проведения реак-
ций полимеризации  (же-
латинизации) подвержены 
миграции в  водную сре-
ду. Имеет место экстрак-
ция пластификатора ДОФ, 
так как данный компонент 
в процессе полимеризации 
не подвергается химическо-

му связыванию с молекулами полимера, а удер-
живается внутри образовавшегося пластиката 
вандерваальсовыми электростатическими си-
лами. В литературе имеются данные о том, что 
пластификаторы могут мигрировать в процессе 
эксплуатации изделий из ПВХ на их поверхность, 
увлекая за собой и другие ингредиенты компози-
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ции, например, термостабилизаторы [15, 16]. Од-
нако, это может быть не единственной причиной 
токсичности экстрактов.

Опытным путем установлено, что рецептуры 
с  большим содержанием пластификатора яв-
ляются менее токсичными, несмотря на потен-
циальную опасность ДОФ. Вероятно, это объ-
ясняется тем, что высокопластифицированные 
пластикаты являются более термостабильными 
по сравнению с их низкопластифицированными 
образцами. Образовавшиеся в результате термо-
деструкции продукты распада (соединения хлора, 
например, хлороводород) могут на время задер-
живаться в матрице низкопластифицированных 
пластикатов, затем мигрировать в водную среду, 
оказывая токсическое действие.

Оценка безопасности ПВХ пластикатов так-
же проведена по  степени угнетения трофиче-
ской активности низших ракообразных. Для 
точного определения объема выедания водо-
рослей Scenedesmus qadricauda проводили из-

мерение оптической 
плотности тестиру-
емых растворов не-
посредственно после 
кормления и  на  сле-
дующий день перед 
очередным кормле-
нием. Использовался 
прибор «ИПС-03» (из-
меритель плотности 
суспензии, разработ-
чик Григорьев Ю. С.), 
специально предна-
значенный для реги-
страции подобных 
параметров. Затем 
рассчитывали угнете-
ние трофической ак-
тивности по  сравне-
нию с  контрольными 
вариантами  (табл. 3). 
Показатель представ-
лен для проб, где ги-
бели рачков в течение 

данного эксперимента не было.
В тестируемых вариантах максимальное уг-

нетение трофической активности закономерно 
оказывали пробы с максимальным содержанием 
исходной вытяжки (50%). В целом эксперимент 
подтвердил выявленные тенденции и  перспек-
тивность показателя при доработке критериев 
токсичности.

Заключение. Проведенные исследования по-
казали, что из поливинилхлоридных пластика-
тов возможна миграция вредных веществ в окру-
жающую среду, прежде всего пластификаторов. 
При этом наиболее безопасным оказался высо-
копластифицированный образец.

Чувствительность используемых тест-орга-
низмов к водным вытяжкам из ПВХ пластика-
тов представлена следующим рядом: инфузории 
Paramecium caudatum > бактериальная тест-си-
стема «Эколюм» > Ceriodaphnia affinis > Daphnia 
magna. В  биотестах на  D. magna, проявивших 
наибольшую устойчивость, показано, что во-

рис. 2. Спектр выделенного 
пика для водной вытяжки из 
среднепластифицированного 
ПВХ 
пластиката (экстрагирование 
при 70°С). По оси абсцисс: 
отношение массы иона к его 
заряду. По оси ординат: 
относительное количество 
ионов данного вида.

Таблица 3
Данные по угнетению трофической активности D. magna в вытяжках (20°С) тестируемых образцов 

по сравнению с контролем, %

Вариант (доля исходной вытяжки) Нпл Спл Впл

10% 15 44,4 20

25% 38,6 33,3 45

50% 80 56 95,6

Примечание: отличия достоверны по сравнению с контролем.
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A.S.OLkova, D.V.Budina, A.S. Yarmolenko

TOXICITY ASSEMENT OF POLYVINYLCHLORIDE PLASTIkATES USING BIO TESTING 
METHODS

Vyatka State University of Humanities, 610005 Kirov, Russian Federation

Sensitivity of hydrobionts to PVC plasticates decreasing in the following series: infusoria Paramecium cauda-
tum > bacterial test-system «Ecolum»> Ceriodaphnia affinis> Daphnia magna is demonstrated., It was shown on 
the example of Daphnia magna manifesting the highest viability that water extracts of PVC plasticates inhibit the 
trophic activity of crustaceans, their reproductive power and increase species mortality. It is probable that those 
effects are caused by the presence of phthalates in water extractions. The search for safe formulations should be 
directed towards finding an optimal correlation between PVC polymer, plasticizer and heat stabilizer and replace-
ment of composition ingredients with safe substances as well.

Keywords: toxicity, bio testing, polyvinyl chloride plasticates, plasticizers, hydrobionts. 
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дные экстракты из ПВХ пластикатов угнетают 
трофическую активность рачков, их способность 
к размножению и повышают смертность особей 
в течение хронического эксперимента.

Повышение температуры создает условия 
для экстракции из пластикатов токсичных 

веществ. Поиск безопасных рецептур необ-
ходимо вести в  направлении оптимального 
соотношения ПВХ-полимера, пластификато-
ра и термостабилизатора, а также замены со-
ставляющих композиции на  безопасные ве-
щества.


