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 ■ Цель — провести анализ ортопедического лечения пациентов с отсутствием клинических коронок зубов 
культевыми штифтовыми вкладками с искусственной коронкой по архивным материалам стоматологической 
поликлиники г. Самара. Методы исследования. Проанализированы амбулаторные карты стоматологических 
пациентов и  заказ-наряды на ортопедические работы в  ГБУЗ ССП № 2 г. Самара за 2015–2019 гг. Резуль­
таты. Из общего числа пациентов (142 394 человек) 5370 пациентам восстановление отсутствующей коронки 
зуба проводили с  использованием культевых штифтовых вкладок. В общей сложности данным пациентам 
было изготовлено 5802 штифтовых культевых вкладок. У 524 человек, что составило 10,09 % всех исследо-
ванных амбулаторных карт, возникли осложнения. Большинство осложнений наблюдалось в боковой группе 
протезированных зубов — 62,18 %. Расцементировка коронок с культевых штифтовых вкладок заняла основ-
ное место среди всех осложнений — 53,32 %. Скол керамики на металлокерамических коронках наблюдался 
в 6,46 % от всех видов осложнений. 

 ■ Ключевые слова: культевая штифтовая вкладка; осложнения; металлокерамические коронки.

ANALYSIS OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS WITH STUMP PINS INSERTS 
WITH ARTIFICIAL CROWN IN SIGNIFICANT DESTRUCTION OF THE CLINICAL 
DENTAL CROWN: THE DATA OF ARCHIVAL MATERIALS OF THE DENTAL CLINIC

A.M. Nesterov1, 2, M.I. Sadykov1, V.V. Matrosov3

1 Samara State Medical University, Samara, Russia;
2 Samara Dental Clinic No. 2, Samara, Russia;
3 State Autonomous Healthcare Institution “Dental Clinic”, Buguruslan, Russia

For citation: Nesterov AM, Sadykov MI, Matrosov VV. Analysis of orthopedic treatment of patients with stump pins inserts 
with artificial crown in significant destruction of the clinical dental crown: The data of archival materials of the dental clinic. 
Aspirantskiy Vestnik Povolzhiya. 2020;(1-2):96-101. https://doi.org/10.17816/2072-2354.2020.20.1.96-101

Received: 20.12.2019 Revised: 29.01.2020 Accepted: 16.03.2020

 ■ The aim of the article is to analyze the orthopedic treatment of patients with a lack of clinical tooth crowns by 
means of stump pin inserts with an artificial crown presented in the archival materials from the dental clinic of 
Samara.  Research methods. Health records of dental patients and the orthopaedic work orders of the Dental Cli-
nic  No. 2 of the city of Samara over the period of 2015–2019 were analyzed. Results. Of the total number of pa-



97

Issue 1–2 / 2020 Aspirantskiy Vestnik Povolzhiya ISSN 2072-2354 CL
IN

IC
AL

 M
ED

IC
IN

E

tients (142,394 people), 5370 patients underwent a stump pin insert to restore a missing tooth crown. A total of 
5802  pin stump tabs were made for these patients. 524 patients (10.09%) had complications. Most complications 
were  observed in the lateral group of patients with prosthetic teeth (62.18%). Discementation of crowns from stump 
pin inserts was the main complication (53.32%). Ceramic crown chipping from metal-ceramic crowns was observed 
in 6.46% of all complications.

 ■ Keywords: stump pin insert; complications; cement crowns.

Введение

Изучение отечественной и  зарубежной 
литературы показывает, что проблема про-
тезирования пациентов с  отсутствующими 
клиническими коронками зубов до настояще-
го времени окончательно не решена [3,  5,  8]. 
В практике пациенты с  данной патологией 
встречаются довольно часто и  составляют 
до 16.7 % [2, 4]. Для решения этой пробле-
мы совершенствуются способы изготовления 
культевых штифтовых вкладок, покрывные 
конструкции на них с  учетом потребности 
в данных видах протезирования. В современ-
ных публикациях недостаточно статистики по 
осложнениям, возникающим в  процессе ис-
пользования культевых штифтовых вкладок 
с покрывными коронками [1, 6, 7].

Целью работы является подробный анализ 
ортопедического лечения пациентов с  отсут-
ствием клинических коронок зубов культевы-
ми штифтовыми вкладками с  искусственной 
коронкой по архивным материалам стомато-
логической поликлиники г. Самара.

Материалы и методы

Мы изучили амбулаторные карты стомато-
логических пациентов и заказ-наряды на орто-
педические работы по данным ГБУЗ ССП № 2 
г. Самара за 2015–2019 гг. Полученные резуль-
таты представлены в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что нуждаемость 
в изготовлении культевых штифтовых вкладок 
для восстановления отсутствующих клиниче-
ских коронок зубов с покрывными конструк-
циями в 2015 г. составила 3,60 %, в 2016 г. — 
3,73 %, в 2017 г. — 3,84 %, в 2018 г. — 3,83 %, 
а  в  2019 г.  — 3,85 %. Средняя нуждаемость 
в  лечении пациентов указанными конструк-
циями за весь период исследования состави-
ла 3,77 % общего количества ортопедических 
пациентов. Среди пациентов, нуждающихся 
в изготовлении вышеуказанных устройств (n), 
было 73,98 % лиц за 2015–2019  гг., которым 
требовалось применение таких устройств 
только на одиночные зубы  (n1). Количество 
пациентов (n2), нуждающихся в изготовлении 
устройств для восстановления отсутствующих 

Таблица 1 / Table 1 

Количество пациентов, нуждающихся в изготовлении культевых штифтовых вкладок  
для восстановления отсутствующих клинических коронок зубов,  
по данным архивных материалов ГБУЗ ССП № 2 г. Самара за 2015–2019 гг.
The number of patients who needed stump pin inserts for the restoration of missing clinical tooth crowns  
according to the archival materials of Dental Сlinic No. 2 in Samara, 2015–2019

Год
Общее количество 

ортопедических 
пациентов

Количество

Пациенты,  
нуждающиеся в изготовлении 

указанных устройств (n)

Пациенты, нуждающиеся 
в изготовлении указанных 
устройств на одиночные  

зубы (n1)

Пациенты, нуждающиеся 
в изготовлении 

указанных устройств 
под опорные мостовидные 

протезы (n2)

абс. % абс. % абс. %

2015 28 315 1019 3,60 775 76,05 274 26,89

2016 28 100 1048 3,73 791 75,48 257 24,52

2017 27 995 1074 3,84 768 71,51 326 30,35

2018 28 723 1100 3,83 801 72,82 299 27,18

2019 29 301 1129 3,85 838 74,22 311 27,55

Всего 142 394 5370 3,77 3973 73,98 1467 27,32
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коронок зубов под опоры несъемных мосто-
видных протезов, за 5-летний период соста-
вило 27,32 % лиц от общего количества нуж-
дающихся пациентов — 5370.

В стоматологической поликлинике № 2 
г. Самара за 2015–2019 гг. было протезирова-
но 5370 пациентов (табл. 2) с использованием 
культевых штифтовых вкладок, в  том  числе 
мужчин  — 2328 и  женщин  — 3042. Следует 
отметить, что каждый пациент посещал сто-
матолога-ортопеда при протезировании тра-
диционными культевыми штифтовыми вклад-
ками с искусственными коронками различной 
конструкции до 6 раз.

Из данных табл. 2 следует, что всего культе-
вых штифтовых вкладок для восстановления 
отсутствующих клинических коронок зубов 
(металлические штифтовые вкладки) было 
изготовлено 5802 штуки, то  есть в  среднем 
каждый пациент получил 1,1 вкладку. Среди 
5802  устройств было металлических штиф-
товых вкладок с  одним штифтом  — 3406 
и  сборных штифтовых вкладок на много-
корневые зубы  — 2396. В качестве покрыв-
ных конструкций на указанных устройствах 
было изготовлено: искусственных стальных 
штампованных коронок  — 3785; металло-
керамических коронок  — 1335; литых ме-
таллических коронок  —  443; безметалловых 
коронок (по договору с  другой зуботехниче-
ской лабораторией) — 5 и комбинированных 
коронок (с  керамической и  пластмассовой 

облицовкой)  — 234 конструкции. Следует 
отметить, что цельнолитые культевые штиф-
товые вкладки применялись и под опоры не-
съемных мостовидных протезов.

Изучение 5370 амбулаторных карт стомато-
логических пациентов и такое же количество 
нарядов на стоматологические ортопедические 
работы позволило оценить основные виды 
осложнений после ортопедического лечения 
культевыми штифтовыми вкладками для вос-
становления отсутствующих клинических ко-
ронок зубов с  покрывными конструкциями 
в виде искусственных коронок (табл. 3).

Из табл.  3 следует, что за 2015–2019 гг. 
иссле дования в  стоматологической поликли-
нике  №  2 г.  Самара после ортопедического 
лечения пациентов с  отсутствующими кли-
ническими коронками зубов выявлены ослож-
нения у  524 человек, что составляет 10,09 % 
всех исследованных амбулаторных карт стома-
тологического пациента. Среди них в области 
боковой группы зубов — 62,18 % осложнений, 
а в области передних зубов — 37,82 %. Основу 
всех осложнений составила расцементировка 
искусственных  коронок, и  особенно с  низ-
кими клиническими коронками (5 мм и  ме-
нее) зубов — 53,32 % среди всех осложнений 
за 5-летний срок исследования. Наименьшее 
количество осложнений в  виде воспаления 
десны вокруг культевых штифтовых вкладок 
для восстановления отсутствующих клиниче-
ских коронок с  покрывными конструкциями 

Таблица 2 / Table 2 

Виды культевых штифтовых вкладок для восстановления отсутствующих клинических коронок зубов и покрывных 
конструкций на них, используемые для протезирования пациентов в ГБУЗ ССП № 2 г. Самара за 2015–2019 гг.
Types of stump pin inserts for restoration of missing clinical crowns of teeth and cover structures on them, which were used 
for prosthetics of patients in Dental Clinic No. 2 in Samara, 2015–2019

Год Количество  
пациентов М Ж

Металлические 
цельнолитые 

штифтовые вкладки

Покрывные конструкции  
на штифтовые вкладки
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2015 1019 461 558 622 462 704 251 87 2 38

2016 1048 420 628 677 489 753 280 84 0 47

2017 1074 475 599 690 451 804 243 79 3 10

2018 1100 480 620 702 488 716 273 98 0 111

2019 1129 492 637 715 506 808 288 95 0 28

Всего 5370 2328 3042 3406 2396 3785 1335 443 5 234

П р и м е ч а н и е: М — мужчины; Ж — женщины.
N o t e: M — males, Ж — females.
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было  2,21 %. Наибольше количество ослож-
нений наблюдалось до 1 года после фиксации 
данных устройств. Пациенты наблюдались 
врачами стоматологами-ортопедами от 1 до 
3 лет после протезирования, начиная с 2015 г. 
Нас интересовал такой вид осложнений, как 
скол керамики на искусственных коронках — 
0,61 %: это 35 человек из 5370 пациентов, или 
6,46 % всех видов осложнений за исследуемый 
период. Всего металлокерамических коронок 
было 1335 (за  2015–2019 гг.), что составило 
22,73 % общего количества покрывных кон-
струкций, а 35 металлокерамических коронок 
со сколом керамики  — 2,62 %. Это озна чает 
скол керамики почти у  трех из каждого со-
того пациента без учета комбинированных 
коронок с  керамической облицовкой только 
с  вестибулярной стороны. Наиболее часто 
встречаемые осложнения графически пред-
ставлены на рис. 1 и 2.

Таблица 3 / Table 3 

Количество и виды осложнений, возникающих при использовании культевых штифтовых вкладок для восстановления 
отсутствующих клинических коронок зубов с различными покрывными конструкциями на них в зависимости 
от топографии зубов, сроков эксплуатации в качестве одиночных и опорных коронок в мостовидных протезах, 
по архивным материалам ГБУЗ ССП № 2 г. Самара за 2015–2019 гг.
The number and types of complications arising from the use of stump pin inserts for restoration of missing clinical tooth 
crowns with various cover structures on them depending on the topography of the teeth, terms of use as single and supporting 
crowns in bridges according to the archival materials of Dental Clinic No. 2 in Samara, 2015–2019

Количество 
пациентов

Боковые  
зубы

Передние  
зубы

Виды осложнений

Расцементировка 
искусственной 

коронки

Расцементировка 
штифтовой 

вкладки 

Перелом  
корня зуба

Скол  
керамики

Воспаление 
десны

в/ч н/ч в/ч н/ч до  
1 года

до  
3 лет

до  
1 года

до  
3 лет

до  
1 года

до  
3 лет

до  
1 года

до  
3 лет

до  
1 года

до  
3 лет

542 194 143 179 26 197 92 139 32 28 7 23 12 9 3

Всего абс. 337 205 289 171 35 35 12

% 62,18 37,82 53,32 37,55 6,46 6,46 2,21

П р и м е ч а н и е: в/ч — верхняя челюсть; н/ч — нижняя челюсть; абс. — абсолютное число.
N o t e: в/ч — maxilla; н/ч — mandible; абс. — absolute number.

5,38

Расцемен-
тировка

искусственной
коронки

Artificial crown
decementation

Расцемен-
тировка

штифтовой
вкладки

Decementing 
the pin tab

Перелом
корня
зуба

The fracture
of the tooth

root

Скол
керамики

Chip
ceramic

Воспаление
десны
Gum

disease

3,18

0,65 0,65
0,22

0

1

2

3

4

5

6
%

Рис. 1. Частота и  виды осложнений, возникающие 
при использовании культевых штифтовых вкладок 
для восстановления отсутствующих клинических 
коронок зубов с  различными покрывными кон-
струкциями на них по данным архивных материалов 
ГБУЗ ССП № 2 г. Самара за 2015–2019 гг.

Fig. 1. The frequency and types of complications arising 
from the use of stump pin inserts to restore missing clini-
cal tooth crowns with various cover structures on them 
according to archival materials of the Dental Clinic No. 2 
in Samara, 2015–2019
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Рис. 2. Распределение видов осложнений среди паци-
ентов с выявленными осложнениями (n = 542)

Fig. 2. Distribution of types of complications among pa-
tients with identified complications (n = 542)
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По данным анализа амбулаторных карт 
стоматологических пациентов и  нарядов на 
протезные работы за 2015–2019 гг. по стома-
тологической поликлинике № 2 г. о. Самара 
выявлено, что нуждаемость пациентов в орто-
педическом лечении культевыми штифтовы-
ми вкладками для восстановления отсутствия 
клинических коронок зубов с  покрывными 
конструкциями составляет 3,77 % от обще-
го количества ортопедических пациентов. 
Изготовлено 3406 культевых штифтовых вкла-
док с одним штифтом и 2396 — с несколькими 
штифтами (разборные штифтовые вкладки). 

Осложнения, возникающие при изготов-
лении классических конструкций культевой 
штифтовой вкладки с  искусственной корон-
кой, составляют 10,09 %, по данным архивных 
материалов. Большинство осложнений наблю-
далось в  боковой группе протезированных 
зубов  — 62,18 %. Расцементировка коронок 
с культевых штифтовых вкладок заняла основ-
ное место среди всех осложнений — 53,32 %. 
Причинами расцементировки искусственных 
коронок являются низкая высота отсутству-
ющей клинической коронки зуба, отсутствие 
пунктов ретенции на вкладке и форма вклад-
ки. Нас интересовал такой вид осложнений, 
как скол керамики на металлокерамических 
коронках, что составило 6,46 % всех видов 
осложнений. Всего металлокерамических ко-
ронок было 1335 штук.

Заключение

Таким образом, полученные данные о рас-
пространенности патологии в виде отсутствия 
коронковой части зуба, методах лечения и про-
цента выявленных осложнений свидетель-
ствуют о  необходимости повышения эффек-
тивности ортопедического лечения пациентов 
при значительном разрушении (отсутствии) 
клинических коронок зубов. И, в первую оче-
редь, оно должно быть направлено на сниже-
ние ослож нений у пациентов после ортопеди-
ческого лечения.

Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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